
2008年事例
試験内容：JIS C 3406「自動車用低圧電線」の摩耗試験機を使用しての

防護テープの耐摩耗性の評価
試験方法：金属パイプに防護テープを巻付け、摩耗テープで研磨し､テープと

金属パイプ間の導通発生までのテープ通過長で耐摩耗性を評価する。

後で写真貼り付け


